
EPS(Expanded Poly Styrene)の製造プロセス

スチレンモノマー 発泡剤(ブタン，ペンタン)

水，懸濁剤

脱水
乾燥

EPSビーズ
発泡剤を含む

重 合

スチーム加熱
(ca.100℃)

予備発泡粒子
(30～70倍)

スチーム加熱
(110-120℃)

成 形 予備発泡

EPS成形品
(30～70倍)

包装

・水・モノマー系の重合法

・密閉系の耐圧容器で製造

製品

出 荷


